[bookmark: _GoBack]国家标准物质项目表（二级标准物质）
	序号
	标准物质
定级证书号
	编  号
	标 准 物 质 名 称
	研制单位

	1
	证字第
2325
	GBW（E）010538
	生铸铁光谱分析标准物质
	济南众标科技
有限公司
山东众标企信检测
科技有限公司

	2
	
	GBW（E）010539
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	3
	
	GBW（E）010540
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	4
	
	GBW（E）010541
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	5
	
	GBW（E）010542
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	6
	
	GBW（E）010543
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	7
	
	GBW（E）010544
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	8
	
	GBW（E）010545
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	9
	
	GBW（E）010546
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	10
	
	GBW（E）010547
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	11
	
	GBW（E）010548
	生铸铁光谱分析标准物质
	

	12
	证字第
2326
	GBW（E）010549
	高炉渣成分分析标准物质
	

	13
	证字第
2327
	GBW（E）010550
	电炉渣成分分析标准物质
	

	14
	证字第
2328
	GBW（E）010551
	转炉渣成分分析标准物质
	

	15
	证字第
2329
	GBW（E）020200
	铜合金光谱分析用标准物质
	山东省冶金科学
研究院有限公司

	16
	
	GBW（E）020201
	铜合金光谱分析用标准物质
	

	17
	证字第
2330
	GBW（E）020202
	碳钢中氧氮成分分析标准物质
	

	18
	
	GBW（E）020203
	碳钢中氧氮成分分析标准物质
	

	19
	
	GBW（E）020204
	碳钢中氧氮成分分析标准物质
	

	20
	证字第
2331
	GBW（E）020205
	不锈钢中氧氮成分分析标准物质
	山东省冶金科学
研究院有限公司

	21
	
	GBW（E）020206
	不锈钢中氧氮成分分析标准物质
	

	22
	
	GBW（E）020207
	不锈钢中氧氮成分分析标准物质
	

	23
	证字第
2332
	GBW（E）062715
	氮（空气）中硫化氢气体标准物质
	四川鼎标科技
有限公司

	24
	证字第
2333
	GBW（E）062716
	氮（空气）中二氧化硫气体标准物质
	

	25
	证字第
2334
	GBW（E）062717
	氮（空气）中异丁烯气体标准物质
	

	26
	证字第
2335
	GBW（E）062718
	氮（空气）中异丁烷气体标准物质
	

	27
	证字第
2336
	GBW（E）062719
	氮（空气）中氯乙烯气体标准物质
	

	28
	证字第
2337
	GBW（E）070261
	金矿石成分分析标准物质
	山东省冶金科学
研究院有限公司

	29
	
	GBW（E）070262
	金矿石成分分析标准物质
	

	30
	
	GBW（E）070263
	金矿石成分分析标准物质
	

	31
	
	GBW（E）070264
	金矿石成分分析标准物质
	

	32
	
	GBW（E）070265
	金矿石成分分析标准物质
	

	33
	
	GBW（E）070266
	金矿石成分分析标准物质
	

	34
	
	GBW（E）070267
	金矿石成分分析标准物质
	

	35
	
	GBW（E）070268
	金矿石成分分析标准物质
	

	36
	
	GBW（E）070269
	金矿石成分分析标准物质
	

	37
	证字第
2338
	GBW（E）070270
	金矿石金成分分析标准物质
	长春黄金研究院
有限公司

	38
	
	GBW（E）070271
	金矿石金成分分析标准物质
	

	39
	证字第
2339
	GBW（E）070272
	金精矿金成分分析标准物质
	长春黄金研究院
有限公司

	40
	
	GBW（E）070273
	金精矿金成分分析标准物质
	

	41
	证字第
2340
	GBW（E）070274
	金矿石砷成分分析标准物质
	长春黄金研究院
有限公司

	42
	
	GBW（E）070275
	金矿石砷成分分析标准物质
	

	43
	证字第
2341
	GBW（E）070276
	金精矿砷成分分析标准物质
	长春黄金研究院
有限公司

	44
	
	GBW（E）070277
	金精矿砷成分分析标准物质
	

	45
	
	GBW（E）070278
	金精矿砷成分分析标准物质
	

	46
	证字第
2342
	GBW（E）070279
	金矿石铜成分分析标准物质
	长春黄金研究院
有限公司

	47
	
	GBW（E）070280
	金矿石铜成分分析标准物质
	

	48
	证字第
2343
	GBW（E）070281
	金精矿铜成分分析标准物质
	长春黄金研究院
有限公司

	49
	
	GBW（E）070282
	金精矿铜成分分析标准物质
	

	50
	
	GBW（E）070283
	金精矿铜成分分析标准物质
	

	51
	
	GBW（E）070284
	金精矿铜成分分析标准物质
	

	52
	
	GBW（E）070285
	金精矿铜成分分析标准物质
	

	53
	
	GBW（E）070286
	金精矿铜成分分析标准物质
	

	54
	证字第
2344
	GBW（E）070287
	金矿石银成分分析标准物质
	长春黄金研究院
有限公司

	55
	
	GBW（E）070288
	金矿石银成分分析标准物质
	

	56
	
	GBW（E）070289
	金矿石银成分分析标准物质
	

	57
	
	GBW（E）070290
	金矿石银成分分析标准物质
	

	58
	
	GBW（E）070291
	金矿石银成分分析标准物质
	

	59
	证字第
2345
	GBW（E）070292
	金精矿银成分分析标准物质
	长春黄金研究院
有限公司

	60
	
	GBW（E）070293
	金精矿银成分分析标准物质
	

	61
	
	GBW（E）070294
	金精矿银成分分析标准物质
	

	62
	
	GBW（E）070295
	金精矿银成分分析标准物质
	

	63
	
	GBW（E）070296
	金精矿银成分分析标准物质
	

	64
	证字第
2346
	GBW（E）083960
	氮中一氧化氮气体标准物质
	保定华威气体
科技有限公司

	65
	证字第
2347
	GBW（E）083961
	氮中一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳
和丙烷混合气体标准物质
	

	66
	证字第
2348
	GBW（E）083962
	氮中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合
气体标准物质
	江苏省计量科学
研究院
南京红健特种
气体有限公司

	67
	证字第
2349
	GBW（E）083963
	氮中一氧化碳气体标准物质
	

	68
	证字第
2350
	GBW（E）083964
	氮中二氧化碳气体标准物质
	

	69
	证字第
2351
	GBW（E）083965
	氮中丙烷气体标准物质
	

	70
	证字第
2352
	GBW（E）083966
	氮中57组分挥发性有机物混合气体标准物质（乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、正丁烷、乙炔、反-2-丁烯、正丁烯、顺-2-丁烯、异戊烷、正戊烷、反-2-戊烯、1-戊烯、顺-2-戊烯、异戊二烯、2,2-二甲基丁烷、环戊烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、正己烯、正己烷、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、环己烷、2-甲基己烷、苯、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、异辛烷、正庚烷、甲基环己烷、2,3,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、甲苯、正辛烷、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、正壬烷、苯乙烯、邻二甲苯、异丙苯、丙苯、3-乙基甲苯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、2-乙基甲苯、正癸烷、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三甲基苯、1,3-二乙基苯、1,4-二乙基苯、正十一烷、正十二烷共57种）
	四川中测标物
科技有限公司
中国测试技术
研究院化学研究所

	71
	证字第
2353
	GBW（E）083967
	钾单元素溶液标准物质
	河北省地矿局
第六地质大队
北京金标世纪
科技有限公司

	72
	
	GBW（E）083968
	钾单元素溶液标准物质
	

	73
	证字第
2354
	GBW（E）083969
	钠单元素溶液标准物质
	

	74
	
	GBW（E）083970
	钠单元素溶液标准物质
	

	75
	证字第
2355
	GBW（E）083971
	水中氨氮溶液标准物质
	四川中测标物
科技有限公司
中国测试技术
研究院化学研究所

	76
	证字第
2356
	GBW（E）083972
	水中总氮溶液标准物质
	

	77
	证字第
2357
	GBW（E）083973
	水中总磷溶液标准物质
	

	78
	证字第
2358
	GBW（E）110112
	煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析
标准物质
	济南众标科技
有限公司
山东众标企信
检测科技有限公司

	79
	
	GBW（E）110113
	煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析
标准物质
	

	80
	
	GBW（E）110114
	煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析
标准物质
	

	81
	
	GBW（E）110115
	煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析
标准物质
	

	82
	
	GBW（E）110116
	煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析
标准物质
	

	83
	证字第
2359
	GBW（E）136695
	苯甲酸量热分析用标准物质
	山东省冶金科学
研究院有限公司

	84
	证字第
2360
	GBW（E）136696
	ICP检定波长用混合溶液标准物质
	山东省冶金科学
研究院有限公司

	85
	证字第
2361
	GBW（E）136697
	ICP工作曲线系列混合溶液标准物质
	

	86
	
	GBW（E）136698
	ICP工作曲线系列混合溶液标准物质
	

	87
	
	GBW（E）136699
	ICP工作曲线系列混合溶液标准物质
	

	88
	证字第
2362
	GBW（E）136700
	原子吸收分光光度计检定用铜溶液
标准物质
	山东省冶金科学
研究院有限公司

	89
	
	GBW（E）136701
	原子吸收分光光度计检定用铜溶液
标准物质
	

	90
	
	GBW（E）136702
	原子吸收分光光度计检定用铜溶液
标准物质
	山东省冶金科学
研究院有限公司

	91
	
	GBW（E）136703
	原子吸收分光光度计检定用铜溶液
标准物质
	

	92
	证字第
2363
	GBW（E）136704
	原子吸收分光光度计检定用镉溶液
标准物质
	

	93
	
	GBW（E）136705
	原子吸收分光光度计检定用镉溶液
标准物质
	

	94
	
	GBW（E）136706
	原子吸收分光光度计检定用镉溶液
标准物质
	

	95
	
	GBW（E）136707
	原子吸收分光光度计检定用镉溶液
标准物质
	

	96
	证字第
2364
	GBW（E）136708
	原子吸收分光光度计检定用氯化钠
溶液标准物质
	

	97
	证字第
2365
	GBW（E）136709
	钛酸锶单原子台阶高度标准物质
	常州检验检测
标准认证研究院、
中国计量科学
研究院、国成仪器
（常州）有限公司

	98
	证字第
2366
	GBW（E）136710
	重铬酸钾溶液系列标准物质
	四川中测标物
科技有限公司
中国测试技术
研究院化学研究所

	99
	证字第
2367
	GBW（E）136711
	重铬酸钾吸光度溶液系列标准物质
	




附件2



中华人民共和国标准物质目录
国家市场监督管理总局




中国			北京








	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010538
	标准值
	3.59
	3.01
	0.632
	0.075
	0.0094
	0.213

	
	
	不确定度
	0.05
	0.03
	0.007
	0.003
	0.0004
	0.002

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	Ti
	Mo

	
	
	标准值
	0.204
	0.246
	0.102
	0.0025
	0.036
	0.144

	
	
	不确定度
	0.004
	0.003
	0.003
	0.0002
	0.002
	0.004

	
	
	
	Als
	Alt
	Sn
	Sb
	Mg
	La

	
	
	标准值
	0.047
	0.050 
	0.044
	0.046
	0.071
	0.017

	
	
	不确定度
	0.004
	0.003
	0.003
	0.004
	0.004
	0.002

	
	
	
	Ce
	N
	
	
	
	

	
	
	标准值
	0.046
	0.0045
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.004
	0.0006
	
	
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010539
	标准值
	3.83
	2.18
	0.364
	0.057
	0.013
	0.122

	
	
	不确定度
	0.05
	0.02
	0.003
	0.003
	0.003
	0.004

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	B
	Ti

	
	
	标准值
	0.106
	0.964
	0.098
	0.0026
	0.0010 
	0.027

	
	
	不确定度
	0.006
	0.005
	0.004
	0.0002
	0.0002
	0.002

	
	
	
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	Sb
	Te

	
	
	标准值
	0.121
	0.047
	0.048
	0.083
	0.026
	0.025

	
	
	不确定度
	0.002
	0.003
	0.004
	0.004
	0.004
	0.003

	
	
	
	Mg
	La
	Ce
	N
	
	

	
	
	标准值
	0.047
	0.015
	0.034
	0.0046
	
	

	
	
	不确定度
	0.005
	0.002
	0.003
	0.0006
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010540
	标准值
	3.42
	1.72
	0.732
	0.051
	0.039
	0.146

	
	
	不确定度
	0.03
	0.03
	0.006
	0.003
	0.003
	0.004

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	Ti
	Mo

	
	
	标准值
	0.047
	0.498
	0.032
	0.0025
	0.020 
	0.045

	
	
	不确定度
	0.002
	0.007
	0.002
	0.0003
	0.002
	0.003

	
	
	
	Als
	Alt
	Sn
	Sb
	Te
	

	
	
	标准值
	0.026
	0.028
	0.029
	0.029
	0.042
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.002
	0.002
	0.004
	0.004
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010541
	标准值
	4.41
	0.526
	0.142
	0.050 
	0.126
	0.012

	
	
	不确定度
	0.04
	0.006
	0.002
	0.003
	0.005
	0.002

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	Ti
	Mo

	
	
	标准值
	0.0032
	0.244
	0.114
	0.0013
	0.024
	0.0008

	
	
	不确定度
	0.0004
	0.004
	0.002
	0.0003
	0.002
	0.0001

	
	
	
	Als
	Alt
	Sn
	Bi
	Te
	

	
	
	标准值
	0.024
	0.025
	0.0002
	0.0073
	0.032
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.002
	0.0001
	0.0005
	0.004
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）


	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010542
	标准值
	4.14
	0.362
	0.121
	0.043
	0.060 
	0.012

	
	
	不确定度
	0.04
	0.005
	0.003
	0.003
	0.003
	0.002

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	Ti
	Mo

	
	
	标准值
	0.0040 
	0.272
	0.078
	0.0013
	0.015
	0.0006

	
	
	不确定度
	0.0003
	0.004
	0.004
	0.0003
	0.002
	0.0001

	
	
	
	Als
	Alt
	Sn
	Bi
	Te
	

	
	
	标准值
	0.018
	0.019
	0.0005
	0.0097
	0.028
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.002
	0.0001
	0.0007
	0.004
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010543
	标准值
	3.72
	2.80 
	0.214
	0.041
	0.013
	0.396

	
	
	不确定度
	0.05
	0.03
	0.003
	0.003
	0.003
	0.005

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	B
	Ti

	
	
	标准值
	0.103
	0.275
	0.154
	0.0025
	0.0010 
	0.070 

	
	
	不确定度
	0.002
	0.004
	0.004
	0.0003
	0.0001
	0.004

	
	
	
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	Te
	Mg

	
	
	标准值
	0.186
	0.011
	0.012
	0.144
	0.051
	0.033

	
	
	不确定度
	0.003
	0.002
	0.002
	0.004
	0.005
	0.005

	
	
	
	La
	Ce
	N
	
	
	

	
	
	标准值
	0.011
	0.030 
	0.005
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.003
	0.001
	
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）
	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010544
	标准值
	3.89
	2.33
	0.254
	0.044
	0.011
	0.506

	
	
	不确定度
	0.04
	0.02
	0.004
	0.004
	0.002
	0.004

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	Ti
	Mo

	
	
	标准值
	0.116
	0.486
	0.203
	0.0023
	0.027
	0.060 

	
	
	不确定度
	0.004
	0.006
	0.003
	0.0003
	0.002
	0.004

	
	
	
	Als
	Alt
	Sn
	Sb
	Te
	Mg

	
	
	标准值
	0.028
	0.029
	0.037
	0.016
	0.052
	0.037

	
	
	不确定度
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.005
	0.005

	
	
	
	La
	Ce
	
	
	
	

	
	
	标准值
	0.015
	0.033
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.005
	
	
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010545
	标准值
	3.54
	1.70 
	0.164
	0.038
	0.014
	0.186

	
	
	不确定度
	0.04
	0.02
	0.004
	0.003
	0.002
	0.004

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	B
	Ti

	
	
	标准值
	0.098
	0.143
	0.074
	0.052
	0.015
	0.048

	
	
	不确定度
	0.005
	0.002
	0.004
	0.003
	0.002
	0.003

	
	
	
	Mo
	W
	Sn
	Sb
	Te
	Mg

	
	
	标准值
	0.078
	0.092
	0.071
	0.067
	0.069
	0.027

	
	
	不确定度
	0.004
	0.004
	0.004
	0.005
	0.006
	0.002

	
	
	
	La
	Ce
	
	
	
	

	
	
	标准值
	0.0032
	0.0072
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.0004
	0.0007
	
	
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）
	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010546
	标准值
	3.68
	2.54
	0.703
	0.079
	0.011
	0.185

	
	
	不确定度
	0.04
	0.04
	0.004
	0.004
	0.002
	0.003

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	B
	Ti

	
	
	标准值
	0.476
	0.574
	0.145
	0.0028
	0.0016
	0.051

	
	
	不确定度
	0.005
	0.005
	0.003
	0.0002
	0.0002
	0.003

	
	
	
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	Sb
	Mg

	
	
	标准值
	0.262
	0.047
	0.048
	0.110 
	0.123
	0.053

	
	
	不确定度
	0.005
	0.003
	0.003
	0.005
	0.004
	0.004

	
	
	
	La
	Ce
	
	
	
	

	
	
	标准值
	0.013
	0.047
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.004
	
	
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱分
析标准
物质
	GBW（E）
010547
	标准值
	3.70
	1.58
	0.268
	0.041
	0.035
	0.060 

	
	
	不确定度
	0.03
	0.02
	0.003
	0.003
	0.003
	0.004

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	Ti
	Mo

	
	
	标准值
	0.070 
	0.275
	0.074
	0.0023
	0.015
	0.034

	
	
	不确定度
	0.004
	0.003
	0.004
	0.0002
	0.002
	0.004

	
	
	
	Als
	Alt
	Sn
	Sb
	Bi
	Te

	
	
	标准值
	0.015
	0.017
	0.064
	0.077
	0.011
	0.038

	
	
	不确定度
	0.002
	0.002
	0.005
	0.004
	0.002
	0.004


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr

	生铸铁
光谱
分析
标准
物质
	GBW（E）
010548
	标准值
	3.01
	2.22
	1.20 
	0.121
	0.063
	0.478

	
	
	不确定度
	0.04
	0.03
	0.02
	0.004
	0.005
	0.004

	
	
	
	Ni
	Cu
	V
	As
	B
	Ti

	
	
	标准值
	0.105
	0.205
	0.154
	0.0044
	0.0038
	0.060 

	
	
	不确定度
	0.003
	0.004
	0.004
	0.0004
	0.0005
	0.004

	
	
	
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	Sb
	Bi

	
	
	标准值
	0.504
	0.026
	0.028
	0.012
	0.017
	0.010 

	
	
	不确定度
	0.006
	0.002
	0.002
	0.003
	0.004
	0.002

	
	
	
	Te
	
	
	
	
	

	
	
	标准值
	0.032
	
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.004
	
	
	
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）


	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	S
	SiO2
	CaO
	MgO
	Al2O3
	TFe
	K2O

	高炉渣
成分分析标准物质
	GBW（E）
010549
	标准值
	1.13
	31.54
	38.01
	10.86
	16.19
	0.317
	0.535

	
	
	不确定度
	0.04
	0.15
	0.15
	0.10
	0.11
	0.006
	0.008

	
	
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Na2O
	MnO
	P2O5
	TiO2
	FeO
	
	

	
	
	标准值
	0.369
	0.470
	0.014
	1.39
	0.44
	
	

	
	
	不确定度
	0.006
	0.006
	0.002
	0.04
	0.02
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）



	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	S
	SiO2
	TCa
	MgO
	Al2O3
	TFe
	K2O

	电炉渣成分分析标准物质
	GBW（E）
010550
	标准值
	0.418
	15.37
	24.94
	8.14
	11.26
	8.50
	0.082

	
	
	不确定度
	0.007
	0.09
	0.10
	0.04
	0.10
	0.06
	0.004

	
	
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Na2O
	MnO
	P2O5
	TiO2
	FeO
	F
	

	
	
	标准值
	0.139
	0.882
	0.222
	1.25
	5.74
	4.14
	

	
	
	不确定度
	0.009
	0.006
	0.005
	0.04
	0.07
	0.07
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）






	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	S
	SiO2
	TCa
	MgO
	Al2O3
	TFe
	K2O

	转炉渣
成分分析
标准物质
	GBW（E）
010551
	标准值
	0.099
	15.42
	30.49
	5.74
	1.77
	18.40
	0.080

	
	
	不确定度
	0.004
	0.10
	0.12
	0.07
	0.05
	0.09
	0.004

	
	
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Na2O
	MnO
	P2O5
	TiO2
	FeO
	F

	
	
	标准值
	0.043
	2.63
	1.82
	0.744
	13.91
	0.34

	
	
	不确定度
	0.004
	0.05
	0.05
	0.006
	0.11
	0.02


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）





	名称
	编 号
	标准值及不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Cu
	Zn
	Sn
	Pb
	Fe
	Ni
	Al

	铜合金光谱分析用标准物质
	GBW（E）020200
	标准值
	61.58
	38.34
	0.0005
	0.0046
	0.0022
	0.0005
	0.0005

	
	
	不确定度
	0.05
	0.06
	0.0002
	0.0003
	0.0002
	0.0001
	0.0002

	
	GBW（E）020201
	标准值
	58.57
	39.44
	0.072
	1.64
	0.172
	0.028
	0.014

	
	
	不确定度
	0.08
	0.08
	0.003
	0.02
	0.004
	0.002
	0.002

	
	编 号
	标准值及不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	P
	Si
	Mn
	Bi
	Sb
	Ag
	

	
	GBW（E）020200
	标准值
	（0.0002）
	0.0005
	（0.0002）
	（0.00006）
	（0.0002）
	0.0007
	

	
	
	不确定度
	
	0.0001
	
	
	
	0.0001
	

	
	GBW（E）020201
	标准值
	0.0042
	0.0016
	0.0017
	0.0061
	0.0041
	0.0060
	

	
	
	不确定度
	0.0003
	0.0002
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0002
	


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	O
	N

	碳钢中氧氮成分分析
标准物质
	GBW（E）020202
	标准值
	0.0014
	0.0033

	
	
	不确定度
	0.0003
	0.0002

	
	GBW（E）020203
	标准值
	0.0016
	0.0025

	
	
	不确定度
	0.0003
	0.0002

	
	GBW（E）020204
	标准值
	0.018
	0.0041

	
	
	不确定度
	0.002
	0.0002


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	O
	N

	不锈钢中
氧氮成分
分析标准
物质
	GBW（E）020205
	标准值
	0.0069
	0.022

	
	
	不确定度
	0.0004
	0.001

	
	GBW（E）020206
	标准值
	0.0043
	0.074

	
	
	不确定度
	0.0003
	0.002

	
	GBW（E）020207
	标准值
	0.0047
	0.038

	
	
	不确定度
	0.0003
	0.001


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	量分数（×10-6）
	相对不确定度（%）

	氮（空气）中硫化氢气体标准物质
	GBW（E）062715
	1.00~2.00×104
	2


研制单位：四川鼎标科技有限公司（成都市）

	名 称
	编 号
	量分数（×10-6）
	相对不确定度（%）

	氮（空气）中二氧化硫气体标准物质
	GBW（E）062716
	1.00~20.0
	2

	
	
	20.0~1.00×104
	1.5


研制单位：四川鼎标科技有限公司（成都市）

	名 称
	编 号
	量分数（×10-6）
	相对不确定度（%）

	氮（空气）中异丁烯气体标准物质
	GBW（E）062717
	1.00~1.20×104
	2


研制单位：四川鼎标科技有限公司（成都市）

	名 称
	编 号
	量分数（×10-6）
	相对不确定度（%）

	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: _Hlk432759300][bookmark: OLE_LINK21]氮（空气）中异丁烷气体标准物质
	GBW（E）062718
	1.00~1.20×104
	2


研制单位：四川鼎标科技有限公司（成都市）

	名 称
	编 号
	量分数（×10-6）
	相对不确定度（%）

	氮（空气）中氯乙烯气体标准物质
	GBW（E）062719
	1.00~1.00×104
	2


研制单位：四川鼎标科技有限公司（成都市）

	名 称
	编 号
	标准值及不确定度
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Au
	Ag

	金矿石成分分析标准物质
	GBW（E）070261
	标准值
	11.5
	138

	
	
	不确定度
	0.6
	5

	
	GBW（E）070262
	标准值
	1.2
	8.9

	
	
	不确定度
	0.2
	0.6

	
	GBW（E）070263
	标准值
	48.8
	23.4

	
	
	不确定度
	1.1
	1.0

	
	GBW（E）070264
	标准值
	26.6
	11.3

	
	
	不确定度
	0.8
	0.7

	
	GBW（E）070265
	标准值
	3.6
	1.4

	
	
	不确定度
	0.3
	0.3

	
	GBW（E）070266
	标准值
	13.8
	15.0

	
	
	不确定度
	0.6
	0.8

	
	GBW（E）070267
	标准值
	0.63
	（0.5）

	
	
	不确定度
	0.10
	

	
	GBW（E）070268
	标准值
	104
	38.7

	
	
	不确定度
	4
	1.8

	
	GBW（E）070269
	标准值
	72.3
	30.3

	
	
	不确定度
	1.6
	1.7


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Au

	金矿石金成分分析标准物质
	GBW（E）070270
	标准值
不确定度
	0.35
0.09

	
	GBW（E）070271
	标准值
不确定度
	1.22
0.15


研制单位：长春黄金研究院有限公司（长春市）

	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Au

	金精矿金成分分析标准物质
	GBW（E）070272
	标准值
不确定度
	138.7
1.9

	
	GBW（E）070273
	标准值
不确定度
	448.5
2.4


研制单位：长春黄金研究院有限公司（长春市）


	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	As

	金矿石砷成分分析标准物质
	GBW（E）070274
	标准值
不确定度
	0.14
0.02

	
	GBW（E）070275
	标准值
不确定度
	0.42
0.03


研制单位：长春黄金研究院有限公司（长春市）


	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	As

	金精矿砷成分分析标准物质
	GBW（E）070276
	标准值
不确定度
	1.13
0.05

	
	GBW（E）070277
	标准值
不确定度
	3.54
0.12

	
	GBW（E）070278
	标准值
不确定度
	5.46
0.14


研制单位：长春黄金研究院有限公司（长春市）



	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Cu

	金矿石铜成分分析标准物质
	GBW（E）070279
	标准值
不确定度
	0.51
0.02

	
	GBW（E）070280
	标准值
不确定度
	0.99
0.04


研制单位：长春黄金研究院有限公司（长春市）



	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Cu

	金精矿铜成分分析标准物质
	GBW（E）070281
	标准值
不确定度
	1.05
0.04

	
	GBW（E）070282
	标准值
不确定度
	3.18
0.07

	
	GBW（E）070283
	标准值
不确定度
	8.27
0.08

	
	GBW（E）070284
	标准值
不确定度
	13.54
0.09

	
	GBW（E）070285
	标准值
不确定度
	18.85
0.10

	
	GBW（E）070286
	标准值
不确定度
	24.01
0.12


研制单位：长春黄金研究院有限公司（长春市）





	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Ag

	金矿石银成分
分析标准物质
	GBW（E）070287
	标准值
不确定度
	50.1
2.4

	
	GBW（E）070288
	标准值
不确定度
	97.0
3.3

	
	GBW（E）070289
	标准值
不确定度
	200
7

	
	GBW（E）070290
	标准值
不确定度
	296
9

	
	GBW（E）070291
	标准值
不确定度
	632
15


研制单位：长春黄金研究院有限公司（长春市）


	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Ag

	金精矿银成分
分析标准物质
	GBW（E）070292
	标准值
不确定度
	1049
21

	
	GBW（E）070293
	标准值
不确定度
	1522
27

	
	GBW（E）070294
	标准值
不确定度
	2220
30

	
	GBW（E）070295
	标准值
不确定度
	4322
48

	
	GBW（E）070296
	标准值
不确定度
	5523
60


研制单位：长春黄金研究院有限公司（长春市）
	名 称
	编 号
	量分数（×10-2）
	相对不确定度（%）

	氮中一氧化氮气体标准物质
	GBW（E）083960
	50.0×10-4～0.300
	1


研制单位：保定华威气体科技有限公司（保定市）

	名 称
	编 号
	量分数（×10-2）
	相对不确定度（%）

	氮中一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质
	GBW（E）083961
	NO
	50.0×10-4～0.300
	1

	
	
	CO
	500×10-4～8.00
	

	
	
	CO2
	0.500～16.0
	

	
	
	C3H8
	50.0×10-4～1.20
	


研制单位：保定华威气体科技有限公司（保定市）

	名 称
	编 号
	量分数（×10-2）
	相对不确定度（%）

	氮中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质
	GBW（E）083962
	0.500~5.00
	1.5

	
	
	8.00~16.0
	

	
	
	(50.0~500)×10-4
	


研制单位：江苏省计量科学研究院（南京市）、南京红健特种气体有限公司（南京市）

	名 称
	编 号
	量分数（×10-2）
	相对不确定度（%）

	氮中一氧化碳气体标准物质
	GBW（E）083963
	0.500~5.00
	1


研制单位：江苏省计量科学研究院（南京市）、南京红健特种气体有限公司（南京市）

	名 称
	编 号
	量分数（×10-2）
	相对不确定度（%）

	氮中二氧化碳气体标准物质
	GBW（E）083964
	2.00~16.0
	1


研制单位：江苏省计量科学研究院（南京市）、南京红健特种气体有限公司（南京市）

	名 称
	编 号
	量分数
（×10-2）
	相对不确定度
（%）

	氮中丙烷气体标准物质
	GBW（E）083965
	200×10-4~0.400
	1


研制单位：江苏省计量科学研究院（南京市）、南京红健特种气体有限公司（南京市）


	名 称
	编 号
	量分数
（×10-6）
	相对不确定度
（%）

	氮中57组分挥发性有机物混合气体标准物质（乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、正丁烷、乙炔、反-2-丁烯、正丁烯、顺-2-丁烯、异戊烷、正戊烷、反-2-戊烯、1-戊烯、顺-2-戊烯、异戊二烯、2,2-二甲基丁烷、环戊烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、正己烯、正己烷、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、环己烷、2-甲基己烷、苯、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、异辛烷、正庚烷、甲基环己烷、2,3,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、甲苯、正辛烷、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、正壬烷、苯乙烯、邻二甲苯、异丙苯、丙苯、3-乙基甲苯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、2-乙基甲苯、正癸烷、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三甲基苯、1,3-二乙基苯、1,4-二乙基苯、正十一烷、正十二烷共57种）
	GBW（E）
083966
	1.00
	5


研制单位：四川中测标物科技有限公司（成都市）、中国测试技术研究院化学研究所（成都市）


	名 称
	编 号
	质量浓度（μg/mL）
	相对不确定度（%）

	钾单元素溶液标准物质
	GBW（E）083967
	100
	1

	
	GBW（E）083968
	1000
	1


研制单位：河北省地矿局第六地质大队（石家庄）、北京金标世纪科技有限公司（北京）

	名 称
	编 号
	质量浓度（μg/mL）
	相对不确定度（%）

	钠单元素溶液标准物质
	GBW（E）083969
	100
	1

	
	GBW（E）083970
	1000
	1


研制单位：河北省地矿局第六地质大队（石家庄）、北京金标世纪科技有限公司（北京）

	名 称
	编 号
	质量浓度（μg/mL）
	相对不确定度（%）

	水中氨氮溶液标准物质
	GBW（E）083971
	1.00~10.0
	2


研制单位：四川中测标物科技有限公司（成都市）、中国测试技术研究院化学研究所（成都市）

	名 称
	编 号
	质量浓度（μg/mL）
	相对不确定度（%）

	水中总氮溶液标准物质
	GBW（E）083972
	1.00~10.0
	2


研制单位：四川中测标物科技有限公司（成都市）、中国测试技术研究院化学研究所（成都市）

	名 称
	编 号
	质量浓度（μg/mL）
	相对不确定度（%）

	水中总磷溶液标准物质
	GBW（E）083973
	0.500~5.00
	3


研制单位：四川中测标物科技有限公司（成都市）、中国测试技术研究院化学研究所（成都市）
[bookmark: _Hlk42677735]


	名 称
	编 号
	标准值及
不确定度
	质量分数(×10-6)
	质量分数(×10-2)

	
	
	
	F
	As
	Hg
	Cl
	P

	煤中氟、氯、砷、汞、磷成分
分析标准物质
	GBW（E）110112
	标准值
	72
	1.2
	
	0.013
	0.003

	
	
	不确定度
	10
	0.4
	
	0.003
	0.001

	
	GBW（E）110113
	标准值
	180
	5.3
	0.42
	0.043
	0.015

	
	
	不确定度
	25
	0.7
	0.05
	0.004
	0.003

	
	GBW（E）110114
	标准值
	90
	1.5
	
	0.027
	0.013

	
	
	不确定度
	10
	0.4
	
	0.005
	0.002

	
	GBW（E）110115
	标准值
	157
	1.4
	0.16
	0.011
	0.055

	
	
	不确定度
	14
	0.3
	0.06
	0.003
	0.006

	
	GBW（E）110116
	标准值
	122
	2.6
	0.23
	0.046
	0.028

	
	
	不确定度
	10
	0.5
	0.03
	0.004
	0.004


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	标准值及不确定度
	发热量

	苯甲酸量热分析用
标准物质
	GBW（E）136695
	标准值（J/g）
	26461

	
	
	相对不确定度（%）
	0.1


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	质量浓度(μg/mL)
	相对不确定度（%）

	ICP检定波长用
混合溶液标准物质
	GBW（E）136696
	Se、Zn、Li，
	10.0
	2

	
	
	Mn、Cu、Ba
	5.00
	

	
	
	Na、K
	20.0
	


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）


	名 称
	编 号
	质量浓度(μg/mL)
	相对不确定度
（%）

	ICP工作曲线系列
混合溶液标准物质
	GBW（E）136697
	Zn、Ni、Cr
	1.00
	2

	
	
	Mn、Cu、Ba
	0.50
	

	
	GBW（E）136698
	Zn、Ni、Cr
	2.00
	2

	
	
	Mn、Cu、Ba
	1.00
	

	
	GBW（E）136699
	Zn、Ni、Cr
	5.00
	2

	
	
	Mn、Cu、Ba
	2.50
	


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	质量浓度
（μg/mL）
	相对不确定度
（%）

	原子吸收分光光度计检定用
铜溶液标准物质
	GBW（E）136700
	0.50
	1

	
	GBW（E）136701
	1.00
	

	
	GBW（E）136702
	3.00
	

	
	GBW（E）136703
	5.00
	


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	质量浓度
（ng/mL）
	相对不确定度
（%）

	原子吸收分光光度计检定用
镉溶液标准物质
	GBW（E）136704
	0.50
	2

	
	GBW（E）136705
	1.00
	

	
	GBW（E）136706
	3.00
	

	
	GBW（E）136707
	5.00
	


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

	名 称
	编 号
	质量浓度
（mg/mL）
	相对不确定度
（%）

	原子吸收分光光度计检定用
氯化钠溶液标准物质
	GBW（E）136708
	5.00
	3


研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

	[bookmark: _Hlk12877577]名 称
	编 号
	标准值（nm）
	不确定度
（nm）

	钛酸锶单原子台阶高度
标准物质
	GBW（E）136709
	0.39
	0.29


研制单位：常州检验检测标准认证研究院（常州市）、中国计量科学研究院（北京市）、
国成仪器（常州）有限公司（常州市）

	名 称
	编 号
	质量浓度（μg/mL）
	相对不确定度（%）

	重铬酸钾溶液系列
标准物质
	GBW（E）136710
	30.0，90.0，150，180
	2


研制单位：四川中测标物科技有限公司（成都市）、中国测试技术研究院化学研究所（成都市）

	名 称
	编 号
	吸光度
	相对不确定度
（%）

	重铬酸钾吸光度溶液
系列标准物质
	GBW（E）136711
	0.500，1.00
	2


研制单位：四川中测标物科技有限公司（成都市）、中国测试技术研究院化学研究所（成都市）
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